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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE
CLASSIFICATION REPORT

Rapporto di classificazione di reazione al fuoco del pl'ch:ltm
Reaction o fire classifcation report of proguct. ..

Descriziona

rione al fuoco di prodoetti ed elementi da costruzione - Parte 1:
sificE iffa base dei dati di prova derivati da prove di reazione al fusco
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Part 1: Qassificalion using test data from reaction to fire tosts

Data | Date 11.01.2010

Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificaniona parmete un normale impiegao dei nsulati /
ﬂl}hﬂm}ﬂﬂﬁmmdmanmmdrﬂts



AR
%,

Carilicarkne o Fealing

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE! CLASSIFICATION REPORT 00S/DC/REAND 6
Data / Date 11.01.2010

1.

DATI GENERALI I GENERAL DATA

Identificazione delle norme di riferimento | Standard reference identifca fion:

EN 13501 - 1 - Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1:
Classificazione sulla base dei dati di prova derivati da prove di reazione al fuoco

EN 13507-1 Fre classification of constuction products and buiding elements - Part 1:
Clas sification using test dala from reaction to fire tesis.

EN 150 11925 - 2 Prove di reazione al fusco prodotti edilizi - parte 2 - innesco quando soggetto al
diretto contatto della fiamma

EN 50 775925 - 2 Reaction fo fire tests for buiding products - part. 2 -ignitabiflid y when subjec ted
o direct impingiment of fiame.

EN IS0 9239 - 1 Prove di reazione al fuoco pavimentazioni - parte 1 Determinaziome del
comportamento al fusco mediante una sorgente di calore radiante

EN 150 8238 -T Reaction fo fire tests for foorngs - Part 1: defermination of the burning balaviour
using & radiant feal source.

IDENTIFICAZIONE DELLE PROCEDURE / PROCEDURES IPENTIEICA TTOM
Procedura nommalizzata / Semaand procemiie @ ..o e : SII¥ES
Ciontrolio calcoli e rasferimento dati / Cafcwiafon and o a6 E@nsicr cheek.......... . S FES

DETTAGLI DEL PRODOTTO CLASSIFICATRQ / DETAILS OF CLASSIFIED PROGUICT
3.1 Nalura e impiego [ Nature and end use a0 200

Il prodotto SERIE B & defipilo come una pavimentasions indegns massello. La sua classificazione &
valida per le sequenti condizen di impiegos

The product SERIE B4s gefined a5 2 solid wood fieor covar B clas sifca fion is valid for e following end
use 8 nolicaio s

- Pavimento — Apppoggiato su supporto incombustibile

- Hdar.. | oose g non combusible sunpot

27 Descrizione | DESagion:

Il prodotto SERIE B & compiutamente descrilta nei rapporti di prova in sussidio della classificazions
elencati in 5.1
The proguct SERIE B is fufly descmbedt v the tes reports in support of the classhication fsted i 5. 7.

DICHIARAZIONNELE CLARA TIONS

Bluesto rapportaid Hassificarione definisce 1a classificazione asseqnata al prodotio indicato in copertina
secondoiesprocedure stabilite nella norma EN 135011 #

This dassication repot defines the classification assigned o the product menfoned on e aver in
accordance with ihe procedures givan in EN T3507-T,

| risultati di prova contenuti nel presente rappono di classificazione si rferiscono esclusivaments al
Campione provato

Test results contained in this classifcation report relate only o e specimens tesied

I presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente senza lautoizzazione del
Responsabile di Laboratorio

The test report shall not be reproduced except i A withow the witen aomoval of the Managing
irecior,
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE! CLASSIFICATION REPORT 005/DC/IREAMND b
Data / Date 11.01.2010

5. RAPPORTI DI PROVA E RISULTATI DI PROVA IN SUPPORTO DI QUESTA CLASSIFICAZIONE
TEST REPORTSAND TEST RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION

5.1 Rapporti di prova | test reparts

Mome del laboratorio /| Nome del Committante / Numero di Metodo di prova |
Name of Iaboratory Name of sponsor Identificazione del fe st method
rapporto di prova [
Test report ref. No.
C3I5.pA CHIMIVER PANSERI DOOS/DCIREAMD 4 EN 150 92381
S.pA
C3l5.pA CHIMIVER PANSERI DO0S/DCIREAND_S EN 150 118252
S.pA
5.2 Risultati di prova per i pavimenti
Tes resulls for foorings
Metodo di prova Parametro Numero di Risultati / Resul s
prove
Test method Parametar | Mumber of fests | Parametri Parametri di
continui media | conformita /
fContinvous | Compliance
jparameter parametar
average [mf
ENI50 11925-2
Attacco della fiamma in superficia Fs < 150 mm o -} Sy
Suface fame afack
Applicazione 30 5./ 308 exposure
Gocoa/parti accesd Innesco della & ) MIN
Flamig dropiets|patick: carta da filtro/
ignisonafihe
fer gaper
EN 150 92391
Flusso critico / 3 f,35 (-}
Crifcal fue
(W]
Fumo! Smoke [% 101,54 {-)
i}
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE! CLASSIFICATION REPOR TOM0S/DC/REAND_B

Data / Date 11.01.2010

CLASSIFICAZIONE E CAMPO DIRETTO DI APPLICAZIONE
CLASSIFICATION AND DVRECT FIELD OF APPLICATION

E1 Reecsiment] & campo dinetto dl applicazione | Refvonce and orect fob of gopfcaion

Quests classilcarions & stata condotta conformements alla clausola 9.2 dells EN 13501-1-2002.
THs cfas sifcatan fas boor carmod ouf &7 saccordance wath clsuse 9.2 of EN 135001 2002,

2 (Cuassncarione | Classfcaion

Il prododto SERIE B in relamions &l suo comportamento alla reazione al fuoco & classHicato:
T prodiict SERIE B &7 re&don o is e eschior fefiavowr & olassiod

Ca

La classMcazione aggiuntiva In relazione allio sviluppo di fumo &:
THe sodfbonsl cB5sE 3T &7 ralalian to smok o grodbickon is:
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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE! CLASSIFICATION REPOR TO00S/DC/REAND_B

=s| Data | Date 11.01.2010

Gt gaawwss i Tirdhre)

uesta classiicazions & anche valkda, per | seguent] parametr ded prodoto /
Vs clas sifcation is also vahd, , for ife foibwang orooic! parameers:

— Copiore: qualslzs]
Colowir: amy

6. LIMITAZIONI / LIMITATIONS

6.1 Restrizonl | Restittons

Cuesto rapporto di prova & valdo sino alla data 11.01.2015.
This classificaton epart i vald umll 17.00 2005,

6.2  Aweertimento / Warmng

Cuosto dooumentn Non reappresents un'zspprovazione di tpo od una centificarions del prodotto
This documem! does ot mpese e soorovd or cantficalion of e product

DATA IL RESP. Divisionea
Date Division Head

SP. DEL CENT
naging Director
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